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Sachverhalt und Antrage

I.

Auf die am 1. Februar 1984 unter Beanspruchung der

Prioritat einer Voranmeldung in der Bundesrepublik
Deutschland vom 2. Februar 1983 eingereichte europaische
Patentanmeldung 84 101 018.4 wurde das europaische Patent
117 454 aufgrund von 16 Patentansprichen erteilt. Der

. ..Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 6. August 1986 im

IT.

02853

Patentblatt 86/32 veroffentlicht. Patentanspruch 1 hat

folgenden Wortlaut:

"Schmierfettzusammensetzung auf Basis eines gréferen
Anteils an Mineral- oder Synthesedl als Grunddél und eines
kleineren Anteils einer Polyharnstoffverbindung als

Verdickungsmittel sowie ublichen Additiven, dadurch

‘gekennzeichnet, daB sie als Polyharnstoff das Reaktions-

produkt eines Isocyanats mit mindestens 3 Isocyanatgruppen
im Molekil mit einem langkettigen, geradkettigen oder

verzweigten aliphatischen Monoamin enthalt."

Gegen die Erteilung dieses Patents wurde am 5. Mai 1987
ein Einspruch eingelegt und der vollstandige Widerruf des
angegriffenen Patents wegen mangelnder Ausfihrbarkeit
sowie Fehlens der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit

beantragt. Der Einspruch stiutzte sich auf mehrere

Dokumente, insbesondere
D2: US-A-4 261 845
D4: US~-A-3 015 625

D7: DE-A-2 654 661
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Mit Entscheidung vom 20. Oktober 1988 hat die Einspruchs-
abteilung den Einspruch zuriickgewiesen. Anspruch 1 weise
- so wird sinngemdB ausgefiihrt - den Fachmann eindeutig
an, eine Isocyanat-Verbindung mit 3 oder mehr Isocyanat-
gruppen mit einem aliphatischen Monoamin unter solchen
Reaktionsbedingungen umzusetzen, daB eine Polyharnstoff-
verbindung entsteht. Uber die Art der einzusetzenden

- Isocyanate und Amine, deren Mengenverhdltnisse und die

Reaktionsbedingungen enthalte die Beschreibung ausfuhr-
liche Erlauterungen. Mangelnde Ausfihrbarkeit folge auch
nicht schon daraus, daB Anspruch 1 eine Vielzahl von
Polyharnstoffverbindungen umfasse, die Beschreibung aber
nur 2 Ausfiuhrungsbeispiele enthalte. Von den Entgegen-
haltungen, in denen Polyharnstoffe erwahnt seien, die sich
von Polyisocyanaten mit mehr als zwei Isocyanatresten pro
Molekul ableiten, umfasse D4 Schmierfette, die Reaktions-
produkte aus einem Triisocyanat und Abietylaminen
enthalten koénnen. Hiervon unterscheide sich der Gegenstand
des Streitpatents dadurch, daB die an die Polyharnstoff-
gruppen gebundenen Reste langkettige verzweigte oder
unverzweigte, jedoch nicht cyclische Kohlenwasserstoff-
reste seien. Druckschrift D2 beschreibe Schmierfette mit
einem Gehalt an Polyharnstoffen, die aus einer Polyather-
gruppen enthaltenden Aminverbindung hergestellt werden.
Solche Aminkomponenten wirden vom Gegenstand des
Streitpatents nicht umfaBt. Als Isocyanatkomponente kamen
zwar auch Polyisocyanate mit einer Funktionalitat von 2,7
in Frage, die als Gemische aus verschiedenwertigen
Isocyanaten, die Tri- oder hoherwertige Isocyanate
enthalten, angesehen werden kénnen, jedoch seien immer
auch Di-isocyanate anwesend. Der Gegenstaﬁd des Streit-
patents sei somit neu. Er beruhe auch auf erfinderischer
Tatigkeit. Dem Streitpatent liege die Aufgabe zugrunde,
die bekannten Schmierfette auf Basis von Polyharnstoffen
hinsichtlich der mechanischen Stabilitat, insbesondere in
Kombination mit 6116slichen Additiven, der Hochdruck-
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eigenschaften, sowie der Lebensdauer und Temperatur-
festigkeit zu verbessern: Diese Aufgabe werde auch -
tatsdchlich geldst. Zwar habe die Einsprechende Bedenken
hiergegen vorgetragen; diese seien aber nicht
substantiiert worden. Zudem gebe keine der dem Gegenstandb
des Streitpatents am ndchsten kommenden Druckschriften D2
und D4 uberhaupt eine Anregung dazu, ein fur ein Schmier-

;fett geeignetes Polyharnstoff-Verdickungsmittel aus einem

Tri-Isocyanat und einem langkettigen aliphatischen Amin
herzustellen, insbesondere deshalb, weil die in Betracht
kommenden Eigenschaften der Polyharnstoffe bekanntermaBen

sehr stark strukturabhangig seien und eine Voraussage uber

die Auswirkungen einer strukturellen Abwandlung bekannter
Polyharnstoffe nicht méglich sei.

Am 17. Dezember 1988 hat die Beschwerdefihrerin
(Einsprechende) gegen diese Entscheidung unter Zahlung der
vorgeschriebenen Geblihr Beschwerde erhoben und diese am
23. Februar 1989 mittels am 24. Februar 1989 bestatigter
Telekopie unter Hinweis auf zwei weitere Druckschriften,

darunter

D11: Erdoél und Kohle-Erdgas-Petrochemie (vereinigt mit
"Brennstoffchemie”) (Juni 1974), S. 297 - 300

begrindet. Am 28. Mai 1990 hat eine mundliche Verhandlung
stattgefunden.

Die Beschwerdefihrerin verwies insbesondere darauf, daRB
es angesichts der Vielzahl der vom Streitpatent umfaBten
Schmierfette praktisch auszuschlieBfen sei, daB diese alle
die geltend gemachten Verbesserungen gegenuber dem Stand
der Technik aufweisen. Der geltende Anspruch. 1 umfasse
nicht nur, wie von der Einspruchsabteilung unterstellt,
Schmierfette mit einem Gehalt an Polyharnstoffen, die aus
Tri-Isocyanaten erhaltlich seien, bei denen alle drei
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Isocyanatgruppen an denselben Kohlenwasserstoffrest
gebunden seien. Unter einem langkettigen, geradkettigen
oder verzweigten aliphatischen Monoamin sei auch ein
alkoxyliertes Amin gemdB D2 zu verstehen. Aus den in der
Streitpatentschrift enthaltenen Versuchsergebnissen folge
auch nicht, daB mit den Schmierfetten gemaB Streitpatent
tatsiachlich eine Verbesserung gegenuber bekannten Schmier-
fetten mit einem Gehalt an Polyharnstoffen erzielt werde,
da Vergleiche nur mit einem handelsiblichen Lithium-
schmierfett durchgefiihrt worden seien. Selbst wenn man
anerkennen wollte, daB gegenilber diesem Stande der Technik
eine Verbesserung erzielt werde, so sei diese vorhersehbar
gewesen, da in D2 und D7 bereits ausgefihrt werde, daB
Schmierfette auf Polyharnstoffbasis den bekannten Lithium-
fetten Uberlegen seien. Dies sei gemaB D11l auf das
Polyharnstoff-Grundgerust zurickzufihren, das einer
weitgehenden strukturellen Variation zur Anpassung an
spezielle Erfordernisse zuganglich sei. Die Schmierfette
gemaB Streitpatent hatten daher lediglich die zu
erwartenden Eigenschaften und beruhten nicht auf
erfinderischer Tatigkeit.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat demgegenuber
geltend gemacht, daB die Ausfiihrbarkeit der Lehre des
Streitpatents gegeben sei, da hierfiir auch die Angaben in
der Beschreibung heranzuziehen seien. Das Vorliegen der
erforderlichen erfinderischen Tatigkeit kénne auch unter
Bericksichtigung von D11 nicht verneint werden, da diese
Druckschrift lediglich Schmierstoffe mit einem Gehalt an
Polyharnstoffen aus Di-Isocyanaten und Di-Aminen betreffe.
Gegenilber diesen weisen die gemasB Streitpétent
eingesetzten Polyharnstoffe eine verzweigte Struktur und
damit grundlegende Unterschiede auf. Der Inhalt dieser
Druckschrift entspreche im ubrigen im wesentlichen dem im
Streitpatent bereits gewirdigten Stande der Technik. Unter
dem Begriff "aliphatisch" im Sinne des Streitpatents seien
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nur ununterbrochene Kohlenstoffketten zu verstehen (siehe

Verbindungen"). Dies gelte fur die gemdB Streitpatent
einzusetzehde’Amin—_und Isocyanatkomponente. Das in der
Beschreibung. als in Betracht kommendes aliphatisches Tri-
isocyanat bezeichnete "Desmodur N" (Spalte 2, Zeile 42)
enthalte ein Stickstoffatom in der Kette und sei daher
kein aliphatisches Polyisocyanat. Die mit den
Schmierfetten gemdB Streitpatent geldste Aufgabe bestehe
in der Verbesserung der Gesamteigenschaften und nicht nur
einzelner herausgegriffener Teilaspekte wie der

Temperaturfestigkeit.

In der mindlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin
erklart, daB die Schmierfette gemaf Streitpatent in erster
Linie zur Schmierungrhomokinetischer Gelenke bestimmt
seien, wie sie z. B. bei Kraftfahrzeugen mit Frontantrieb
verwendet werden. Hierfir seien bisher in Europa nur
Lithiumfette eingesetzt worden. Es sei ihr bekannt, daB
ein Schmierfett gemaB Streitpatent das einzige sei, das
die strengen Spezifikationen eines'groBen Kraftfahrzeug-
herstellers fir die Verwendung in den homokiﬁetischen
Gelenken windschlupfiger, stark motorisierter Pkw erfille.
Die entsprechenden Resultate koénnten jederzeit vorgelegt
werden, falls'der Kraftfahrzeughersteller sie zur
Verfigung stelle. Gegebenenfalls sei die Beschwerde-
gegnerin bereit, entsprechende eigene Versuche

vorzulegen.

Die Beschwerdefihrerin bat fur den Fall, daB diese
erstmalig vorgetragene Tatsachenbehauptung
entscheidungserheblich sein sollte, um Uberprifung dieses

Vorbringens in zwei Instanzen.

ceifonn
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Die Beschwerdefihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zuruck-

zZuweisen.

Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die Entscheidung

der Kammer verkundet.

Entscheidungsgrunde

1.

02853

Die Beschwerde geniigt den Erfordernissen der Artikel 106
bis 108 EPU sowie der Regel 64; sie ist daher zuldssig.

Der geltende (erteilte) Anspruch 1 unterscheidet sich von
der urspringlich eingereichten Fassung nur dadurch, daB
Schmierfette ausgenommen sind, zu deren Herstellung

ein cycloaliphatisches Monoamin verwendet wird. Diese
Anderung erfolgte im Hinblick auf D4 und ist in formeller

Hinsicht nicht zu beanstanden. .

Das Streitpatent erfullt auch das Erfordernis der
ausreichenden Offenbarung im Sinne von Art. 100 b) EPGU.
Die Beschwerdefuhrerin hat namlich weder behauptet noch
dargetan, daB Schmierfette mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 anhand der Angaben im Steitpatent nicht
hergestellt werden kénnen. Sie hat lediglich vorgetragen,
daB das Streitpatent keine Angaben daruber enthalte, da8
die beanspruchten Schmierfette den bekannten
Schmierfetten auf Polyharnstoff-Basis ilberlegen seien.
Dieses Vorbringen der Beschwerdefilhrerin bezieht sich
daher in Wahrheit nicht auf das Erfordernis der
Ausfihrbarkeit, sondern auf dasjenige der erfinderischen
Tatigkeit.
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Die Kammer hat sich davon uUberzeugt, daf in keiner der

"entgegengehaltenen Druckschriften ein. Schmierfett mit

allen Merkmalen gemaB Patentanspruch 1 des Streitpatents
beschrieben wird. Der Gegenstand des Streitpatents ist
daher gegeniber diesen Druckschriften neu. Da die Neuheit
im Beschwerdeverfahren zuletzt nicht mehr bestritten
worden ist, erubrigen sich nahere Ausfuhrungen hierzu.

Die Kammer weist jedoch darauf hin, daB sie die

in der angefochtenen Entscheidung geduBerte Auffassung
bezuglich des vom geltenden Patentanspruch 1 umfafBten
Gegenstands nicht teilt, insbesondere hinsichtlich der
Bedeutung der Ausdricke "Isocyanat mit mindestens 3
Isocyanatgruppen im Molekial" und "langkettiges,
geradkettiges oder verzweigtes aliphatisches Monoamin".
Die angefochténe Entscheidung ist davon ausgegangen, daB
es sich dabei um Isocyanate handelt, bei denen mindestens
3 Isocyanatgruppen an einen zentralen
Kohlenwasserstoffrest gebunden sind. Sie hat sich bei
dieser Interpretation offenbar auf das beispielhaft
génannte Triphenylmethantriisocyanat (Desmodur R)
gestitzt, dabei aber uUbersehen, daf in der Beschreibung
ebenso das Desmodur N erwadhnt wird, dessen
Hauptbestandteil die folgende idealisierte Struktur
aufweist (Ullmanns Enzyklopadie der technischen Chenmie,
4., Auflage, Band 19, Seite 303):

0=C=N-(CH,y) g-N-CO-NH- (CH,) g=N=C=0

CO-NH- (CH5) g=N=C=0

In diesem Isocyanat enthdalt der "aliphatische Rest" also
auch Stickstoffatome als Kettengliedef. DemgemaB fallen
nach Auffassung der Kammer unter die von der urspring-
lichen Beschreibung und der Streitpatentschrift gestiitzte
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Bedeutung des Ausdrucks "aliphatisch" auch Reste mit
Heteroatomen in der Kette. Analog sind auch die in D2
genannten Monoamine mit Sauerstoffatomen in den
aliphatischen Resten langkettige aliphatische Monoamine im
Sinne des Streitpatents. Die Kammer kann daher auch der im
Beschwerdeverfahren von der Beschwerdegegnerin zugrunde-
gelegten Definition des Begriffs "aliphatisch" im
vorliegenden Fall nicht folgen. Die in "Rémpps Chemie-
Lexikon" lediglich beispielhaft genannten Verbindungen
enthalten zwar alle aliphatische Kohlenwasserstoffreste,
deren Ketten ausschlieBlich aus Kohlenstoffatomen
aufgebaut sind; es ist diesem Lexikon aber nicht zu
entnehmen, daB8 die Bezeichnung "aliphatisch" auf solche
Reste beschrankt ist.

Im Hinblick auf die Untersuchung der erfinderischen
Tatigkeit ist zunachst zu ermitteln, welche technische
Aufgabe mit dem Schmierfett gemdB Streitpatent tatsachlich
gelést wird.

Dem Streitpatent ist zu entnehmen, daB sich die bisher
eingesetzten Schmierfette auf Lithiumbasis nur far Dauer-
einsatztemperaturen bis zu 135 °C eignen, wahrend mit den
bekannten polyharnstoffhaltigen Schmierfetten diese
Temperaturgrenze auf 150 bis 160 °C gesteigert werden
konnte (Spalte 1, Zeilen 28-36). Gem@B Streitpatent soll
demgegeniilber einerseits die Aufgabe bestanden haben, die
Temperaturgrenze fir den Dauereinsatz weiter zu erhoéhen.
AuBerdem soll die Haltbarkeit der Polyharnstoff-
Verdickungsmittel in Gegenwart von insbesondere
6lléslichen Additiven verbessert werden (Spalte 1,

Zeilen 37-48).

Aus der Streitpatentsschrift geht jedoch nur hervor, das
sich mit den zur Lésung dieser Aufgabe vorgeschlagenen
Schmierfetten Dauereinsatztemperaturen von 150-160°
erreichen lassen (Spalte 5, Zeilen 23 bis 40) und da8
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diese Schmierfette auch hinsichtlich ihrer Ubrigen

‘Eigenschaften den besten handelsublichen Lithiumfetten

uberlegen sind. Den Beispielen und den zugehérigen
Figuren, insbesondere Fig. 2 und 3, ist ferner zu
ehtnehmen, daB es zur Erzielung dieses-Erfolgs auf die
Kombination des Verdiékungsmittels mit bestimmten

Additiven ankommt.

Die Kammer kann aus diesen Angaben nicht entnehmen, daB
die Schmierfette gemdf Anspruch 1, die durch ein sehr
allgemein definiertes neues Polyharnstoff-Verdickungs-
mittel und "Ubliche Additive" gekennzeichnet sind, den
gemaB Spalte 1, Zzeilen 6 bis 22 (vgl. auch D11) bekannten
Schmierfetten mit Polyharnstoff-Verdickungsmitteln, die
ebenfalls "Ubliche -Additive" enthalten, Uberlegen sind.

Zwar hat die Beschwerdegegnerin in der mundlichen Ver-
handlung vorgetragen, bisher seien - zumindest in Europa -
fir den gemdB Streitpatent im Vordergrund stehenden
Einsatzzweck der beanspruchten Schmierfette in
homokinetischen Gelenken (vgl. Anspruch 16) nur Lithium-

fette handelsiiblich und die Beschwerdefuihrerin hat diesen

Sachverhalt bestatigt. Daraus kénne man schlieBen, daB die
bekannten Polyharnstoff-Schmierfette diesen Lithiumfetten
allenfalls gleichwertig sind. Eine solche SchluBfolgerung
steht allerdings im Widerspruch zu den Angaben im
Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 28-36 und zu den Aus-
fuihrungen in D2, Spalte 1, Z. 10-29 sowie D7, 2. Absatz
der Beschreibung. Die Beschwerdefuhrerin hat auBerdem zur
Uberzeugung der Kammer dargelegt, daB unter den hier
vorliegenden Umstanden eine derartige SchiuBfolgerung auch
deshalb nicht zwingend ist, weil man gerade in der Kraft-
fahrzeugindustrie aus Kostengrinden die langwierigen und
teueren Dauerversuche, die der Einfihrung eines noch nicht
in der Praxis erprobten Schmierfetts vorausgehen missen,
nach Moéglichkeit vermeidet.und daher am Bewahrten fest-

halt, auch wenn schon bessere Produkte existieren.

ceiS e



02853

10 T 638/88

Aufgrund dieses Sachverhalts konnte daher nach Uberzeugung
der Kammer diese in der Streitpatentschrift angegebene
Aufgabe bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
nicht zugrunde gelegt werden. Hierbei hat die Kammer auch
bericksichtigt, daB Gegenstand des Streitpatents nicht ein
Schmierfett mit "6ll6slichen" Additiven, sondern lediglich
ein solches mit "lUblichen" Additiven ist. Bei diesem
Schmierfett spielt also die behauptete Eigenschaft der
gemdB Streitpatent einzusetzenden Verdickungsmittel,
besonders gut mit 6lléslichen Additiven vertraglich zu
sein, keine Rolle. Dies steht im Einklang mit den Aus-
fuhrungen der Beschwerdegegnerin, wonach fir den bevor-
zugten Einsatz in homokinetischen Gelenken nicht 61-
losliche Hochdruckzusatze wie Graphit oder Molybdandi-
sulfid erforderlich sind (siehe Anspruch 8 und 9).
Gleichwohl ist die Vorinstanz fir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit von den strukturell weit
entfernten Lithiumfetten als Stand der Technik ausgegangen
und hat die in der Streitpatentschrift angegebene
Aufgabenstellung kritiklos Ubernommen, obwohl bei der
Lektire dieser Schrift erkennbar war, daB bereits
Schmierfette auf Polyharnstoffbasis bekannt waren, die den
Lithiumfetten in ihrer Temperaturfestigkeit uUberlegen
waren. Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammer
ist aber vor der eigentlichen Priafung, ob erfinderische
Tatigkeit gegeben ist, der objektiv nachste Stand der
Technik und die demgegenuber bestehende, durch die
Erfindung geldste technische Aufgabe objektiv zu
ermitteln. Daran fehlt es bei der angefochtenen
Entscheidung, so daB diese keinen Bestand haben kann und

aufzuheben ist.

Nun hat die Beschwerdegegnerin den Standpunkt vertreten,
fiur die Beurteilung des Naheliegens komme es im
vorliegenden Falle nicht darauf an, ob gegeniiber denm
nachsten Stand der Technik eine Verbesserung erzielt
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worden sei. Dem stimmt die Kammer zu. Damit stellt sich

aber die Frage, ob ein Fachmann angesichts des

umfanglichen in der Streitpatentschrift angegebenen und im
Einspruchs- und Beschwerdeverfahren zu Tage gekémmenen
Standes der Technik auf dem Gebiet der Schmierfette auf
Polyharnstoff-Basis zum Beispiel eine Kombination eines
aus D4 bekannten Tri-isocyahats mit einem aus D2 bekannten
Monoamin in Betracht gezogen hatte, wenn nur die Aufgabe
bestanden hatte, ein weiteres (neues) Schmierfett mit
einem Polyharnstoff-Verdickungsmittel vorzuschlagen. Die
Kammer hatte derzeit jedenfalls Bedenken, diese Frage

zugunsten der Beschwerdegegnerin 2zu entscheiden.

‘Indes hat die Beschwerdegegnerin in der miindlichen

Verhandlung erstmals, aber mit Nachdruck, vorgetragen, daB
sie Kenntnis von Versuchsergebnissen hat, die belegen, daB
Schmierfette nach dem Streitpatent handelsiiblichen
Schmierfetten auf Polyharnstoff-Basis in homokinetischen
Gelenken Uberlegen seien. Diese Ergebnisse seien jedoch
derzeit nicht verfigbar, da die Versuche von einem
bedeutenden Automobilhersteller durchgefuhrt .worden seien,
der sie nur uUber das positive Resultat unterrichtet habe.
Sollte dieser Automobilhersteller seine Versuchsergebnisse
nicht zur Verfigung stellen, so sei die Beschwerdegegnerin

bereit, eigene Versuchsergebnisse. einzureichen.

Dieser Sachverhalt ist nach Auffassung der Kammer fur die
abschlieBende Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
wesentlich. Wesentliche neue Tatsachen missen aufgrund des
in Artikel 114 (1) EPU statuierten Grundsatzes der
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Amtsermittlung bericksichtigt werden, auch wenn sie in
einem spaten Verfahrensstadium vorgebracht werden. Um den
Beteiligten hinsichtlich dieser neuen Tatsachen das vom
EPU grundsatzlich vorgesehene zweiinstanzliche Verfahren
zu gewahrleisten, macht die Kammer von der ihr in

Art. 111 (1) EPU eingeraumten Méglichkeit Gebrauch, die
Sache an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des
Einspruchsverfahrens aufgrund des neuen

Tatsachenvorbringens zuriuckzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurickverwiesen mit der
Auflage, das Verfahren aufgrund der in der mundlichen
Verhandlung vorgebrachten neuen Tatsachen fortzuset:zen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

02853

L,
’
M. Beer . Jahn



