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Exposé des faits et conclusions 

I. 	La demande de brevet européen no 85 402 065.8 a donné 

lieu le 15 mars 1989 a la délivrance du brevet européen 
0 188 926 sur la base de neuf revendications, la 

revendicatjon 1 s'énoncant cornrne suit 

"1.Composition adhesive cornposée de polypropylene modifié 

par greffage d'un rnonomère insaturé porteur de fonction 

anhydride d'acide, éventuellerrtent dilué dans une 

polyoléfine additionnée d'un compose R porteur de 

fonction reactive vis-à-vis de la fonction anhydride 

caractérisée en ce que le compose R est porteur d'au 

moms deux fonctions, identiques ou différentes, 

réactives vis-à-vis de la fonctionanhydride et se trouve 

en quantité telle que le rapport de inolarité, défini 

comnme le rapport du nomnbre de fonctions réactives portées 

par le compose R au nomnbre de -fonctions anhydrides 

portées par le polypropylene greffé, soit compris entre 

0.01 et 5, et, de préférence, entre 0.1 et 2.0 

Les revendications 2 a 7 portaient sur des compositions 
préférées selon 1a revendication 1. La revendication 8 

concernait un procédé de fabrication d'une composition 

selon l'une des revendications 1 a 7. La revendication 9 
visait l'utilisation de la comnpositionselon l'une des 

revendications 1 a 7 pour l'assemnblage d'objets en 
aluminium. 

- 	II. 	L'intimée (opposante), sur le fondement de 8 documents, a 

fait opposition a ce brevet et a requis sa revocation 
pour défaut de nouveauté et d'activité inventive. 
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Par decision du 13 juin 1991, signifiée le 

18 juillet 1991, la division d'opposition a révoqué le 

brevet au motif gue les compositions revendiquées selon 

le jeu de revendications tel que délivré ne sont pas 

nouvelles au vue du document 

Dl. US-A-4 146 590, 

étant donné que la presence du produit de reaction entre 

l'anhydride libre et le compose R dans les compositions 

selon le brevet attaqué n'est pas exclue par le libellé 

de la revendication 1 telle que délivrée. 

De plus, elle a cons.taté qu'il n ' y a aucune indication 

dans le brevet d'élirniner l'anhydride non-greffé avant la 

modification avec le compose R et que, par consequent, 

les compositions décrites dans l'exemple 1 du.document 1 

sont identiques a celles.produitesselon le brevet 
attaqué. 

Le 16 septemnbre 1991 la requérante a formé un recours a 
lencontre de cette decision, en acquittant simultanémeñt 

la taxe prévue et en exposant les motifs du recours dans 

un mémoire déposé le 28 novemnbre 1991. 

Comnme motif ii était allégué que •les compositions 

revendiquées se distinguent des compositions décrites 

dans Dl par l'absence de produits de reaction entre 

l'anhydride libre et le compose R. 

La requérante a attire l'attention sur le fait que le 

problèmne résolu selon Dl est la neutralisation de 

l'anhydride libre, tandis que le problèmne résolu selon le 

brevet est l'amnélioration des propriétés adhesives et, 

par consequence, pour determiner la nouveauté ii faut 

établir une distinction particulièrement soigneuse entre 

ce qui peut être raisonnablement considéré cornme se 
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retrouvant dans les termes de la revendication et ce dont 

le document fait effectivement état (référence a ete 

faite a la decision T 161/82) 

La requérante a fait valoir gue dans le brevet ii y a 

plusieurs indications qui rnontrent que le polypropylene 

greffé utilisé pour preparer les compositions 

revendiquées ne contient pas d'anhydride libre. 

En outre, elle a présenté les arguments suivants: 

Pour réaliser la reaction du compose R avec le 

polypropylene greffé l'homrne du métier était 

oblige de connaltre le tauxde greffage et 

l'indice de fluidité. Etant donné que ces 

caractéristiques ne peuvent être réalisées sur Un 

milieu réactionnel, l'hornme du métier ne pouvait 
- 	que purifier le polypropylene greffé. 

L'hornme du métier peut se reporter aux divers 

articles de Fumio Ide, qui considère le Mmaléic 

anhydride-grafted polypropylene (MkH-PP)" coinme un 

polypropylene greffé libre d'anhydride maléique, 

cornrne cela peut être déduit du document 

Journal of Applied Polymer Science, vol. 18, 

pages 963 a 974 (1974) 

en cornbinaison avec 

Kobunshi Kagaku, vol. 25, no. 275 (1968), 

pages 4 et 5. 

Deplus, en chimie, lorsqu'il est fait mention d'un 

produit dans un document, ce produit est considéré comme 

étant pur. 
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I 
Une procedure orale a eu lieu le 15 juin 1994. Cornrne 

annoricé par lettre du 6 juin 1994 la requérante n'était 

pas représenté. La procedure a donc été poursuivie sur la 

base de ses écritures. 

Pendant la procedure orale l'intirnée a rnaintenu son 

objection de manque de nouveauté. En particulier, elle a 

argumenté que l'hornrne du métier ne pouvait pas déduire 

des revendications et de la description que les 

polypropylènes greffés mis en reaction avec les produits 

R sont purifies. De plus, les arguments de la requérante 

ont été contestés. 

La requérante a conclu par écrità l'annulation de la 

decision attaquée et au rnaintien du brevet tel que 

del ivré. 

L'intimée-avait conclu au rejet du recours. 

A l'issue de la procedure orale le rejet du recours a été 

prononcé. 

Motifs de la decision 

Le recours est recevable. 

Nouveauté 	 - 

2.1. Les compositions selon la revendication 1 du brevet 

attaqué sont définies par le fait qu'elles sont composées 

par un polypropylene greffé avec un monomèreporteur 

d'une foriction anhydride d'acide et additionnées d'un 

compose R en quantité telle que le rapport de molarité 

soit çompris entre 0.01 et 5, le compose R et le rapport 

de rnolarité étantdéfini dans la partie caractérisante. 
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La recjuérante n'a pas contesté que des compositions 

adhesives contenant un produit obtenu par modification 

d'un polypropylene greffé d'un xnonomère porteur d'une 

fonction anhydride d'acide avec un polyol ou un polyamine 

et le produit de reaction entre l'anhydride d'acide gui 

n'a pas eté greffé sur le polypropylene et le compose R, 

le mélange étant réagi avec 0.1 a 2.0, préférablernent 

avec 0.2 a 1.2, d'éguivalents molaires en relation avec 

toute la guantité d'anhydride présente, sont décrites en 

terines généraux dans Dl (voir la colonne 2, lignes 11 a 
29, et la colonne 4, lignes 40 & 46). Des compositions 

adhesives obtenues par traitement du mélange d'un 

polypropylene greffé et l'anhydride libre avec un diole 

ou Un diamine en quantité telle que le rapport de 

molaritéen relation avec toute la quantité d'anhydride 

présente est 1 (exemple 1 et exemple 8), 0.75 (exemple 

2), 0.5 (exemple 4 et exemple 5) et 0.4 (exemple 7) sont 

décrites, en particulier, dans les exemples-de Dl. 

Les compositions de l'invention pourraient se 

différencier donc de celles décrites dans Dl uniquernent 

par l'absence du produit de reaction entre l'anhydride 

d'acidequi n'a pas éte greffé sur le polypropylene et le 

compose R. 

2.2. La Charnbre a doric examine Si laprésente revendication 1 

peut être interprété cornme étant limité aux compositions 

gui ne contiennent pas ce produit de reaction entre 

l'anhydride d'acide gui n'a pas éte greffé sur le 

polypropylene et le compose R. La Charnbre estime qu'une 

telle limitation ne peut pas être déduite du libellé de 

la revendication 1, parce que les termes ucomposition 

composée de • •N sont ambigus et n'excluent pas des 

compositions préparées par des composes autre que le 

polypropylene greffé avec un monomère insaturé porteur de 
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fonction anhydride d'acide, par exernple un compose R et 

éventuellement une polyoléfine. Une telle interpretation 

limitative de la revendication 1 ne correspond pas 

davantage au libellé de la description. 

2.3. Bien quà la page 3, lignes 6-7, 20-21 et 27-28 du 

fascicule du brevet attaqué seul le polypropylene greffC, 

éventuellement en mélange avec une polyoléfine, et un 

compose P. soit mentionné, aucun de ces passages n'exclut 

la presence d'autres composes dans la preparation des 

compositions de l'invention. De plus, le texte de la 

description doit être interprété dans sa totalité et les 

références mentionnées doivent être lues ensembles avec 

le texte de la page 3; lignes 30 et 31, inentionnant sans 

arnbiguité que, dans la preparation des compositions de 

l'invention, des autres composes peuvent être ajoutés. 

2.4. Aussi l'arguinent de la requéranteselonlequel l'honime du 

métier constaterait par la lecture du passage de la page 

3, lignes 34 a 36 du fascicule du brevet attaqué qu'il 
n'y a pas danhydride libre dans le polypropylene greffé 

ne peut pas être accepté, parce que de l'ápparition d'une 

vibration dans le spectrogramme infrarouge 

caractéristique de la fonction ester ou amide ii nepeut 

être conclu qu'un ester ou un amide est formé. De 

l'appari.tion de ces vibrations il ne peutpas être conclu 

qu'il n'y apas de produit resultant de la reaction avec 

d'anhydride libre.. L'absence dun tel produit n'est pas 

indiquée par la disparition des vibrations. 

caractéristiques du groupement anhydride. Elle le serait, 

aucontraire, par la disparition d'une vibration 

caractéristique de la liaison oléfinique. 

2.5. La Chainbre ne peut pas non plus retenir que l'indication 

du taux de greffage et de l'indice de fluidité dans les 

exemples du brevet serait un indice quant au fait que .les 

polypropylènes greffés utilisés pour preparer les 
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compositions adhesives de l'invention sont des produits 

purifies. Lindice de fluidité nest pas nécessairernent 

mesuré pour des polymères purs, ii peut aussi être rnesuré 

pour des mélanges. Ainsi, du fait que l'indice de 

fluidité est indiqué, ii ne saurait être conclu que des 

polypropylènes greffés purs sont utilisés dans la 

preparation des compositions revendiquées. 

Bien que pour determiner le taux de greffage ii soit 

nécessaire que les composes soient purs, ii ne saurait 

être conclu du fait gue le taux de greffage est indiqué 

que les composes utilisés sont purs. En effet, ii est 

assez courant qu'un échantillon soit pris du produit de 

reaction du greffage et que le taux de greffage de cet 

échantillon soit mesuré après purificationde 

l'échantillon. Qu'il soit assez courant de determiner le 

taux de greffage sur un échantillon est illustré par le 

fait qu'un -procédé semblable est utilisé dans les 

exemples de Dl, oi les quantités d'anhydride greffé sur 

le polypropylene sont indiquées, bien que la modification 

avec diole ou diamine soit conduite sur un polypropylene 

greffé contenant d'anhydride libre. 

2.6. De rnême, l'argument de la reguérante selon lequel des 

polypropylènes greffés avec un anhydride en forrne pure 

• 	sont connus dans l'état de la technique, comme illustré 

parD9 en combinaison avec D10, et celuiselon lequel 

lorsqu'il estfait mention en chimie d'un produit, ce 

produit est.considéré comme étant pur, ne sont pas 

cons idérés convaincants. 

Le fait qU'un produit pur est connu d'un document de 

nature scientifique, coinme DlO, dans lequel une étude de 

la reaction de polypropylene isotactique avec l'anhydride 

d'acide maléique est décrite, n'exclut pas que dans des 

applications techniques d'un tel produit, comme dans la 

preparation d'adhésifs selon le brevet attaqué, des 
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polypropylènes greffés qui n'ont pas ete purifies soient 

utilisés. Au contraire, en considérant que les 

compositions adhesives décrites dans Dl (voir les 

exemples) sont préparées par greffage de polyoléfines 

d'un monomère insaturé porteur de fonction danhydride 

dacide et par modification consecutive des polyoléfines 

obtenues de la reaction de greffage avec un diole ou un 

diamine sans purification des polyoléfines greffées 

obtenues, la Charnbre conclut que dans la fabrication 

d'adhésifs ii est de pratique courante que les produits 

utilisés dans la fabrication dadhésifs ne soient pas 

purifies a un degré très élevé. De plus, comme ii est 

connu de DlO que le propylene greffé danhydride maléique 

ne peut être séparé de l'anhydride d'acide libre qu'après 

plusieurs étapes d'extraction (voir page 5, lignes 4 et 

5), la Charnbre estime qu'il n'est pas vraisemblable. que. 

dans lafabricationd'adhésifs, oi'i ii n'est pas commun 

d'utiliser des produits avec un degré de pureté très 	- 

élevé, l'homme du métier utiliserait des polypropylènes 

greffés purs. 

Ainsi, selon la Charnbre, l'hornrne du métier aura tendance 

& interpreter le contenu du brevet attaqué de facon telle 

que les polypropylènes greffés utilisés pour preparer les. 

compositions adhesives ne nécessitent pas un degré de 

pureté très élevé et, plus particulièrement; que ces 

polypropylènes greffés obtenus par greffage d'un 

polypropylene avec Un monomère insaturé porteur de 

fonction anhydride d'acide, peuvent aussi cornprendre des 

anhydrides libres non greffés sur le polypropylene. 

2.7. Etant donné que la revendication 1 est interprétée de 

façon telle que les compositions adhesives revendiquées 

peuvent aussi comprendre des composes autres qu'un 

polypropylene modifié par greffage et reaction 

consecutive avec un compose R et éventuellement une 

polyoléfine, comme le produit obtenu par reaction 
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d'anhydrjcje libre avec le compose R, et étant donné que 

de telles compositions sont connues de Dl, la 

revendicatjon 1 ne remplit pas la condition de nouveauté 

énoncée par l'article 54(1) CBE. 

En consequence, selon le jugement de la Chambre et 

contrairement & la situation traitée dans la decision 

T 161/82, l'évaluation soigneuse du contenu du brevet 

attaqué, y compris l'interprétation de la portée de la 

revendication 1 et sa cornparaison avec l'enseignement 

technique du document Dl, conduit a constater que les 

caractéristiques des compositions de l'état de la 

technique se retrouvent dans les terrnes de la présente 

revendjcation 1. Notamment, la Chanibre observe que, 

contrairement a la situation de decision T 161/82 et 

contrairement a l'exposé de la requérante, le problèine a 
résoudre dans le cas present est bien mentionné dans le 

document forinant l'état dela technique, cé dernier 

visant,. enoutre, comme le brevet attaqué, a 
l'amélioration de la force adhesive des compositions non 
traitées par réaction.avec les composes R (voir Dl, 

colonne 2, lignes 61 a 66, et le fascicule du brevet 

attaqué, page 2, lignes 20 a 23). La difference entre 

l'état de lá technique et le brevet attaqué se trouve 

donc plutôt dans l'explication théorique de la solution 

que dans le problème a résoudre. Or, -une telle difference 

est sans signification quant a l'éváluation de la 

nouveauté. 

La nouveauté n'étant pas établie, il n'y a pas lieu 
- . 
	d'examiner 1 'activité inventive. 
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V 

Dispositif 

Par ces motifs, ii est statue coinine suit : 

Le recours est rejeté. 

Le Greffier: 	 Le Président 

/ 

E. G rgmaier 	 R. ,, pang nber 
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